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Актуальность. Успешное протезирование при полном отсутствии зубов на нижней челюсти во многом зависит от качества 

полученного функционального оттиска. Неправильный выбор оттискного материала может привести к значительной компрессии 

или деформации слизистой оболочки и ухудшению фиксации протеза. 

Цель: получение качественных функциональных оттисков у пациентов с полным отсутствием зубов на нижней челюсти с 

помощью силиконовых материалов  «Bisico Function» и «Bisico Mandisil». 

Материал и методы. Силиконовый материал «Bisico Function» использовался нами для формирования функционального края 

индивидуальной ложки. После смешивания он вносится в шприц  и выдавливается в удобном виде и стабильном диаметре, что 

дает значительные преимущества перед общепринятой методикой окантовки краев базисным воском. После проведения 

функциональных проб и окончательного формирования границ индивидуальной ложки ее внутренняя поверхность покрывается 

адгезивом, входящим в набор массы «Bisico Function»,  для усиления ретенции корригирующего материала. Корригирующий  

материал «Bisico Mandisil» относится к силиконам класса А, имеет исключительные текучие свойства  и предназначен для 

получения функциональных оттисков на нижней челюсти. 

Результаты. При использовании материалов «Bisico Function» и «Bisico Mandisil» на процедуру припасовки индивидуальной 

ложки, функционального оформления ее объемного наружного края и получение качественного функционального оттиска на 

нижней челюсти затрачивается значительно меньше времени. 

Выводы. Выбор оттискного материала с заданными свойствами позволяет предупредить травму слизистой оболочки и 

неудовлетворительную фиксацию протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти. 
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